GE
Plastics

Unele lucruriisi schimbd
culoarea in timp, nu si
geamurile tale!

Placile din policarbonat Lexan” Thermoclear” Plus sunt
protejate la UV pe ambele fete, fapt ce le conferd o
rezistentd superioard in mediul extern.
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Protectia unicd asigurd pdstrarea calitdtilor optice pe termen lung in conditiile

expunerii intensive la razele soarelui si totodatd garanteazd mentinerea
rezistentei superioare in comparatie cu celelalte geamuri termoplastice.

Conform testului de accelerare a conditiilor de mediu timp de 4000 de ore ’A4$lsirg L Mostra do .
(fig.1 - DIN 53387 /ASTM G26) efectuat in laboratoarele GE Plastics, pldcile '
din policarbonat Lexan Thermoclear Plus sunt superioare tuturor produselor
similare din policarbonat. Acest test este echivalent cu 10 ani de expunere in i S
mediul externin conditii climaterice moderate. ‘ | \ \i ’ \‘ ‘ ‘\ W‘ Hi
| | | ‘
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Lexan Thermoclear Plus oferd 10 ani garantie impotriva decolordrii, pierderii
transparentei si a rezistentei la impact datorate conditiilor climaterice. : & ‘

In fotografiile aldturate sunt expuse 3 mostre de pléci din policarbonat
reprezentdnd 3 nivele ale indicelui de Tngdlbenire AYi

Mostra 1: Indicele de ingdlbenire 0 A mostra de referintd = valoare originald Moet
Mostra 2: Indicele de ingdlbenire 2 A comparat cu valoarea originald AVi=2 - Garantia oferita de Lexan Thermoclear Plus
Mostra 3: Indicele de ingdlbenire 10 A comparat cu valoarea originald

D1925 (1997). Conditiile de garantie atestd ca pldcile din policarbonat Lexan ‘ \ !‘l }V W
Thermoclear Plus (transparent) nu vor prezenta dupd 10 ani o modificare a \ ‘ 1| 1 | 1 \‘
indicelui de Tngalbenire mai mare de 2 A (mostra 2) in comparatie cu valoarea ! \ I | ‘ 3
originald (mostra 1), in timp ce marea majoritate a celorlalti producatori de . i1 ‘
placi celulare din policarbonat garanteaza ca produsele lor nu vor prezenta 1|
dupa 10 ani modificari ale indicelui de ingdlbenire mai mari de 10 A (mostra 3). ‘

{

Masurarea indicelui de ingdlbenire este in conformitate cu testul ASTM H V‘\T\P\‘
~

Pentru mai multe detalii va rugdm sd va adresati distribuitorului local sau

GE Plastics Specialty Film & Sheet Service Centre. Mostra 3:
AYi=10 - Garantia oferitd de majoritatea producdtorilor
de pldci din policarbonat
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Timpul (ore) de expunere la UV (test DIN53387)
Fig. 1: Indicele de ingdlbenire raportat la
conditiile climaterice
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